KAHRS Parkett

VERLEGE- UND PFLEGEANWEISUNG
Fir ECHTHOLZ Parkett mit Verlegesystem Click Drop Down

Wir gratulieren zum Erwerb lhres neuen ECHTHOLZ Parkettbodens. In den folgenden Zeilen beschrei-
ben wir lhnen, wie lhr neuer Parkettboden sich verlegen und pflegen lasst. Bitte lesen Sie die Zeilen
vor der Verlegung aufmerksam durch, denn fir eine ordnungsgemafie Verlegung ist es wichtig, diesen
Richtlinien zu folgen. So kann lhr neuer Bodenbelag auch nach Jahren toll aussehen und Ihnen lange
Zeit viel Freude bereiten. Ersatz-, Umtausch- oder Garantieanspriche, die auf eine unsachgemaRe Ver-
legung oder auf die Nichteinhaltung dieser Verlege- und Pflegeanweisung schlieBen lassen, kénnen
nicht anerkannt werden.

1. VORBEREITUNG

1.1. Lagerung & Akklimatisierung:

Die gelieferten Pakete, die Sie nach Erhalt auf Anzahl und Unversehrtheit geprift haben, missen min-
destens 48-72 Stunden in der geschlossenen Original-Verpackung (bei Raumtemperatur) gelagert und
akklimatisiert werden. Die Pakete sind waagerecht und flach liegend - bei einer idealen relativen Luft-
feuchtigkeit von 45% und vor Feuchtigkeit geschitzt — zu lagern. Vergewissern Sie sich nach dem Offnen
der Verpackung, dass alle Dielen vollzahlig und nicht defekt sind. Bereits be- und verarbeitete oder fehlende
Bretter konnen im Nachhinein nicht reklamiert werden.

1.2. ECHTHOLZ Parkett auf FuRbodenheizung

ECHTHOLZ Parkett eignet sich fir die Verlegung auf einer Warmwasser-FulRbodenheizung, die die maxi-
male Oberflachentemperatur von 29 °C nicht Uberschreiten darf. Fir eine optimale WarmeUbertragung
empfehlen wir, den Parkettboden vollflachig auf dem Untergrund zu verkleben. Vermeiden Sie Temperatur-
schwankungen lhrer FuRbodenheizung wahrend der Verlegung. Die gewahlte Raumtemperatur sollte etwa 2
Tage vor der Verlegung erreicht sein und bis zur endgiltigen Abbindung des Klebers anhalten, da es sonst zur
Beeintrdchtigung des Verklebeergebnisses kommen kann. Beachten Sie hierzu auch die technischen Hinwei-
se zu dem von lhnen gewéhlten Kleber!

Sofern Sie sich fir eine schwimmende Verlegung entscheiden, beachten Sie bitte die Wahl der richtigen Tritt- oder
Gehschallddmmung. Diese Komponenten missen zwingend auf eine Ful3bodenheizung abgestimmt sein.

2. UNTERGRUND

2.1. Untergrundvorbereitung fiir eine schwimmende Verlegung:

Grundsatzlich muss die Oberflache des Untergrundes frei von Altbéden, sauber, dauerhaft trocken, eben und
stabil sein. Unebenheiten von mehr als 2 mm auf einem Meter missen ausgeglichen werden. Je nach Unter-
grundbeschaffenheit eignen sich hier verschiedene Ausgleichsmassen zum Spachteln oder Gief3en.

Estrich als Untergrund darf eine maximale Restfeuchte nicht Gberschreiten, da der Untergrund sonst zu
feucht ist und somit nicht verlegereif. Fir Zementestrich gilt eine max. Restfeuchte von 2,0% CM (bei Ful3-
bodenheizung 1,8% CM). Bei Anhydrit eine max. Restfeuchte von o,5% CM (bei FuRbodenheizung
0,3% CM.) Fir mineralische Untergrinde, wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Estrichplatten auf Gips-
basis,isteine20omy(o,2mm)starkeDampfbremsfolieauszulegen.UmlhrECHTHOLZ ParkettvoretwaigerRest-
feuchtezuschitzen, wirddie Dampfbremsfoliewannenartigverlegt. Schnitt-undStof3stellenmissenmiteinem
Aluklebeband abgeklebt werden.
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2.2. Untergrundvorbereitung fir eine vollflachige Verklebung:

Grundsétzlich muss die Oberflache des Untergrundes frei von Altbdden, sauber, dauerhaft trocken,
eben und stabil sein. Unebenheiten von mehr als 2 mm auf einem Meter missen ausgeglichen wer-
den. Je nach Untergrundbeschaffenheit eignen sich hier verschiedene Ausgleichmassen zum Spachteln
oder Giel3en.

Hier ist zu beachten, dass Kleber und Ausgleichsmasse zwingend aufeinander abgestimmt sind. Bleiben Sie
bei einem Hersteller, eine Kombination verschiedener Hersteller sollte zuvor mit Ihrem Fachhandler bespro-
chen werden. Sofern eine Grundierung notwendig ist, gelten auch hier die zuvor genannten Hinweise.
Estrich als Untergrund darf eine maximale Restfeuchte nicht Gberschreiten, da der Untergrund sonst zu feucht
ist und somit nicht verlegereif. Fir Zementestrich gilt eine max. Restfeuchte von 2,0% CM (bei FuRbodenhei-
zung 1,8% CM). Bei Anhydrit eine max. Restfeuchte von 0,5% CM (bei FuRbodenheizung 0,3% CM).

Fir weitere Verlegeuntergrinde, wie zum Beispiel Gussasphalt oder Holz, gilt es, eine technische Klarstellung
im Vorfeld von Ihrem Fachhandler einzuholen.

Die Anforderungen 2.1/ 2.2 basieren auf:

. DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau" - Planheit des Untergrundes (Tabelle 3, Zeile 4)

e Mindestanforderung fur Estriche DIN 18560, Technische Regeln

e VOBTeil C, DIN 18365 mit Bodenbeldgen (sauber, trocken, eben & Zug- und Druckfestigkeit)
o EN 1264-2 (FuBRbodenheizung und Komponenten)

3. VERLEGUNG:

3.1. Werkzeuge:
Bevor Sie mit dem Verlegen beginnen, prifen Sie bitte ob alle notwendigen Werkzeuge vorhanden und ein-
satzbereit sind. FUr ein optimales Verlegen benétigen Sie:
e Malband
e Bleistift
e Anschlagwinkel
e Stichsdge oder Handkreissdge
o Hammer
o Zugeisen
e Schlagklotz
e Zahnspachtel B11 (bei vollflachiger Verklebung

3.2. Vor, wahrend und nach der Verlegung

Ein gesundes Raumklima ist wichtig fir den Holzboden und auch fir uns Menschen. Die Raum-
temperatur sollte 18-22 °C bei einer Raumfeuchte von 50-60% betragen. Bei starken Heizperioden, besonders
im Winter, ist es moglich, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum auf unter 50% sinkt. Hier empfehlen wir Luftbe-
feuchter zu verwenden. Die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit kdnnen mit einem Thermometer und
einem Hygrometer gemessen werden.
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3.3. Verlegung der Dielen

ECHTHOLZ Parkett ist mit dem Drop-Down ,Klicksystem" ausgestattet. So lasst sich der Boden spielend
leicht verlegen:

Beginnen Sie mit der Verlegung der Dielen in der rechten Ecke des Raumes. Nehmen Sie die erste Diele, so
dass die Feder der Wand zugewandt ist. Der Abstand zur Wand muss 10 - 15 mm betragen. Einen gleichmaf3i-
gen Abstand kdnnen Sie mit Abstandskeilen herstellen.

Fahren Sie in der gleichen Weise fort, bis das Ende der Reihe erreicht ist. Nehmen Sie das letzte Stick einer
kompletten Diele und drehen Sie es um, um es auf die erforderliche Lange zu schneiden. Den Teil der Diele
nochmals umdrehen und am Ende der Reihe anbringen. Beachten Sie auch hier den Wandabstand von 10 - 15

Der verbleibende Teil der Diele kann verwendet werden, um mit der ndchsten Reihe zu beginnen.
Der Versatz sollte mindestens 5o cm betragen.

Die Bretter in der zweiten Reihe werden langs in einem Winkel von etwa 15-20 Grad in die vor-
herige Reihe eingeklickt. Das Kopfende wird durch leichtes Klopfen mit einem Gummihammer von der Ober-
seite zur Drop-Down-Verbindung eingesetzt, bis die Diele dann vollstandig auf dem Boden aufliegt. Wieder-
holen Sie diesen Vorgang.
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Fir die letzte Reihe ordnen Sie alle Bretter, um diese auf die richtige Breite zuzuschneiden. Bitte denken Sie
daran, einen Abstand von 10 - 15 mm zur Wand einzuhalten.

4. PFLEGE UND REINIGUNG

Alle gedlten und lackierten Parkettbéden werden mit einer wohnfertigen Oberflache ausgeliefert, wodurch
eine zusatzliche Ersteinpflege nicht erforderlich ist. Optional kann Diese erfolgen, wenn ein zusétzlicher
Schutz wie z.B. bei starken Beanspruchungen gewinscht ist.

Zur generellen Pflege und Reinigung empfehlen wir die folgenden Produkte von WOCA:

Fir gedlte Boden

Natural Soap

N Den Boden mit Mop oder Tuch aus Baumwolle
Q& &/’W"B”}& reinigen. Verwenden Sie die Ausfihrungen
6017“7 natur oder weil3, abhédngig von der Farbe des
Bodens.

Oil Refreshing Soap
&a 7&5&‘2&#&4& Den Boden mit Mop oderTuch reinigen. In Kom-

. bination mit WOCA Natural Soap, verwenden
46&4«7 P

Sie OilRefreshing Soap ca. jedes vierte Mal.

Oil Care oder Maintenance Ol
Schitzen und frischen die Oberflache auf. Im-
mer zuerst mit WOCA Intensive Wood Cleaner

reinigen.
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Fiir lackierte Boden

Master Cleaner
Den Boden mit einem gut ausgewrungenen
Mop oder Tuch reinigen.

Master Care

&g/& &,,ﬁw ,, Schitzt und frischt die Oberflache auf, unab-
&0 hangig vom Grad des VerschleiRes und Verkehr

im Raum. Immer zuerst mit WOCA Intensive

Wood Cleaner reinigen.

Neue Lackbehandlung

Bei starker Abnutzung und Kratzern sollte der
Boden geschliffen und mit Lack behandelt wer-
den. Fragen Sie dazu lhren Parkettprofi.

Die detaillierten Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktanleitung von WOCA.

5. ALLGEMEINE HINWEISE

Holz ist ein Naturprodukt, das in seiner Natur und seinen Eigenschaften sehr individuell ist. Unter-
schiede zum Muster oder zum Bild konnen daher immer vorkommen, da die Farbe und Struktur ab-
weichen kann. Diese Merkmale unterstreichen die Einzigartigkeit eines jeden Parkettboden stellen daher kei-
nen Grund zur Beanstandung dar. Fir offene Fragen oder weitere technische Informationen steht lhnen Ihr
Fachhandler gerne zur Verfigung.

6. BESONDERE EINBAUSITUATION

Diese Verlegeanweisung wurde mit grofRter Sorgfalt geschrieben. Trotzdem kann die Situation auf der Bau-
stelle individuell anders sein als angenommen. Fir Sonderfélle wenden Sie sich bitte an lhren Fachberater im
Handel.

Alle Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik und erfolgen nach bestem Wissen. Abbildungen
konnen abweichen. Zeichnungen sind nicht maf3stabsgetreu. Abweichende Verwendung und Montage kann
zum Verlust der Gewéhrleistung fihren. Alle Rechte, Irrtum und Anderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, vorbehalten.

Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem neuen ECHTHOLZ Parkett.
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